
По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Состав: Должен 
представлять собой 
неорганический сыпучий 
материал.  

По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Состав: Не должен 
содержать посторонних 
засоряющих примесей.  

По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Класс песка: должен быть I 
либо II 
 

По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св. 10 мм: 
требуется до 5,0 % по массе 

По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св. 5 мм: 
требуется до 15,0 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Песок, используется для 
выполнения работы по 
строке 7 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью менее 0,16 мм: 
требуется до 20,0 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 8 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Должен 
быть изготовлен из 
минерального вяжущего, 
мелкого заполнителя и 
воды 

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 8 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: В качестве 
мелкого заполнителя 
должен применяться 
пористый песок  

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 8 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: В качестве 
минерального вяжущего 
должен применяться 
цемент 

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 8 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Наибольшая крупность 
зёрен заполнителя: 
требуется до 2,5 мм  

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 8 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель Тип 
раствора по средней 
плотности: должен быть 
тяжелый либо легкий 

По товару с наименованием 
Диван, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Ножки 
должны быть изготовлены 
из железобетона. Сидение и 
спинка должны быть 
изготовлены из деревянной 
доски 


